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Q&A gebruik thermisch gereinigde grond (TGG)

Algemeen
1. Waarom wordt grond thermisch gereinigd?

De achtergrond hiervan is dat zoveel mogelijk grond die vrijkomt hergebruikt of gereinigd kan
worden en zo weinig mogelijk grond gestort hoeft te worden. In het Besluit stortplaatsen en
stortverboden afvalstoffen (Bssa) is een stortverbod voor grond opgenomen. Alleen met een
verklaring van niet reinighaarheid mag grond worden gestort. De meest vrijlkomende grond kan in
toepassingen onder het Besluit bodemkwaliteit worden hergebruikt. Echter het Ergeldt een

stortverbod geldt ook voor grond die zo verontreinigd is dat nuttige toepassing conform het besluit
Bodemkwaliteit niet is toegestaan. Veelal is deze grond afkomstig van bodemsaneringslocaties.
Omdat deze grond niet mag worden gestort moet die afvalstroom op een andere manier verwerkt
moet worden. Thermische reiniging is_net zoals een aantal andere reinigingstechnieken en

2. Wat is thermisch gereinigde grond precies?

Thermisch gereinigde grond (TGG) ontstaat door verontreinigde grond in een draaiende metalen
trommel onder zeer hoge temperatuur te reinigen. rijwel standaard wordt in het reinigingsproces
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(teerhoudend) asfaltgranulaat toegevoegd aan de te reinigen grond. Door de verbrandingsresten [0)n1mented

: Vraag me af of dit standaard is ]

van de organische verontreinigingen (zoals minerale olie) krijgt het materiaal de zwarte kleur. TGG
wordt verhandeld als alternatief ophoogzand en toegepast in (grond)werken zoals dijken. Door de
thermische reiniging bevat TGG geen bodemleven meer of organische stof. Het is een dode
bouwstof geworden waar planten niet of nauwelijks op kunnen groeien.

Meer informatie over thermische reiniging is te vinden op de website www.bodemrichtlijn.nl.
Rechtstreekse link is: http://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodemsaneringstechnieken/d-
verwerken-van-grond/d2-thermische-reiniging.

3. Welke stoffen verbranden tijdens de thermische reiniging?

Tijdens de thermische reiniging de techniek thermische reiniging worden uitsluitend organische
verbindingen (zoals bijvoorbeeld minerale olie), organisch kwik en cyanide gereinigd. Anorganische
verbindingen (zoals metalen en asbest) kunnen niet met thermische reiniging verwijderd worden.
Hiervoor moeten andere verwerkings/reinigingstechnieken toegepast worden.

4. Waarom wordt thermisch gereinigde grond toegepast?

Hergebruik van afvalstoffen wordt beleidsmatig voorgestaan uit cogpunt van
circulariteit/duurzaamheid. Door thermisch gereinigde grond toe te passen kan worden bespaard
op het winnen van primair zand en grind.

5. Vormt het gebruik van TGG een risico voor het milieu?

Toepassing van TGG valt onder de werking van het Besluit bodemkwaliteit (BbkBK). Het Besluit
bodemkwaliteit is het wettelijk instrumentarium om mogelijk te maken dat grond, baggerspecie en
bouwstoffen kunnen worden hergebruikt zonder dat daarbij de bodem en grondwater verontreinigd
raken. Het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) stelt eisen aan de milieuhygi&nische kwaliteit van de
toepassing van grond, bagger en bouwstoffen in werken.

TGG moet verplicht met een milieuhygi&nische verklaring (bijvoorbeeld partijkeuring of erkende
kwaliteitsverklaring zoals een certificaat) geleverd worden om aan te tonen dat het aan de
milieukwaliteitsnormen van het Bbk voldoet. TGG wordt beschouwd als ‘grond’ en de
toepassingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de milieuhygienische kwaliteit van het materiaal.

TGG wordt veelal toegepast in een zogenaamde Grootschalige Bodem Toepassing (GBT). Een GBT
is in het Besluit Bodemkwaliteit gedefinieerd. Van een GBT is sprake als het volume spheosggrend
van de toepassing minimaal 5.000 m3 bedraagt en de toepassingshoogte minimaal 2 m is. Een
GBT moet altijd afgedekt worden met een minimaal 0,5 m dikke afdeklaag waarvan de
milieuhygiénische kwaliteit moet aansluiten bij de omgeving waarin het werk wordt gerealiseerd.
De grond die wordt toegepast in een GBT mag maximaal Waarden voor de klasse Industrie_en
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tevens de emissietoetswaarden niet overschrijden. Hiermee worden bedoeld maximale

concentraties stoffen die in de grond i.c. de TGG worden gemeten. Indien de emissietoetswaarden

wel overschreden worden, dient aanvullend een uitloogonderzoek uitgevoerd, dat wordt getoetst

aan maximale emissiewaarden. Overige toepassingen van TGG moeten beter of gelijk zijn aan de
waliteit van de ontvangende bodem

Voorafgaand aan de verwerking van TGG in het werk moet d.m.v. een milieuhygienische verklaring
(erkende kwaliteitsverklaring of partijkeuring}wettelijk-erkend bewiismiddel {certificaat)
aangetoond worden dat de ehemischemilieuhygienische kwaliteit voldoet aan de Bbk-eisen. TGG
wordt dus altijd met een milieuhygienische verklaringender certificaat geleverd.

Maast de eisen aan de milieuhygienische kwaliteit moet een toepassing moet onder het Besluit
bodemkwaliteit nuttig en functioneel zijn

Daarraastkenthet Bblk Ook heeft het Bbk een eer-zorgplicht. Dat wil zeggen dat de eigenaar van
een grondwerk waarin TGG is verwerkt aansprakelijk is voor eventuele onvoorziene effecten
daarvan.

6. Zijn de civieltechnische eigenschappen van TGG gelijk aan die van primair zand en
grind?

De civieltechnische eigenschappen van TGG zijn anders dan van natuurlijk zand en grond. TGG
bevat een hoog percentage fijne fracties (<63 pm). Deze zorgen er voor dat de TGG na verdichting
(walsen) een hoge dichtheid krijgt (verkitting) en hoge sterkte. De doorlatendheid is veel lager dan
van natuurlijk zand en grond. Door deze eigenschappen kan een 'grondlichaam’ uit één stuk
ontstaan (monoliet). Als sprake is van ongelijkmatige belastingen en zettingen van de ondergrond
kunnen spanningsconcentraties in de TGG leiden tot scheurvorming in grondwerken. Dat zou ertoe
kunnen leiden dat grond in steile taluds afschuift.

7. Vormt het gebruik van TGG een risico voor de volksgezondheid?

Inademing van TGG stof kan leiden tot irritatie van de luchtwegen. Op het daadwerkelijk in
grondwerken toepassen van TGG is daarom de ARBO-wetgeving van toepassing. Deze schrijft
maatregelen voor die het risico op gezondheidseffecten als gevolg van het verwerken van TGG
wegnemen. Een voorbeeld van preventieve maatregelen is het vochtig houden van de TGG
(sproeien) zodat deze niet verstuift. Om werknemers te beschermen tegen directe effecten door
contact met- en inademen van TGG kan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
(maskers) nodig zijn.

8. Mag een aannemer zomaar thermisch gereinigde grond toepassen in RWS werken?

|De contracten van RWS geven aannemers de ruimte om het werk zelf vorm te geven uiteraard
conform wettelijke regelgeving. Als aan de juiste eisen en randvoorwaarden wordt voldaan mag

een aannemer thermisch gereinigde grond toepassen. | _ | Commented [ 1: Aangeven dat dit gaat
veranderen?

9. In hoeveel projecten/grondwerken van RWS is TGG reeds toegepast en wordt dit
gemonitord?

TGG is in meerdere projecten/grondwerken van RWS toegepast. Een en ander conform de
geldende regelgeving. Bijvoorbeeld in de Overdiepse Polder, het project Noordwaard en in een
aantal rijkswegenprojecten.

Het besluit Bodemkwaliteit kent zogenaamde IBC (Isoleren, Beheersen, Controleren) toepassingen
van secundaire bouwmaterialen in grondwerken. Dergelijke grondwerken worden intensief
gecontroleerd. Toepassingen van TGG zijn geen IBC toepassingen. Daarom is het niet verplicht
dergelijke toepassingen te monitoren. Dit betekent dus dat de milieueffecten van TGG op de bodem
en grondwaterkwaliteit niet standaard wordt gemeten. Wel geldt de zorgplicht (zie vraag 5).

10.Is er altijd draagvlak in de omgeving voor toepassing van TGG in RWS
projecten/grondwerken?

Door onbekendheid met TGG is er niet altijd direct draagvlak voor toepassing van TGG in
projecten/grondwerken van RWS. Zo zijn er Bbijvoorbeeld zijn-kamervragen gesteld over het
toepassen van TGG in project Noordwaard. Echter na overleg met- en voorlichting van
omgevingspartijen is in dit project toch draagvlak ontstaan voor toepassing van TGG door hieraan
projectspecifieke eisen te verbinden. Zo is in project Noordwaard TGG niet toegepast in















